1. Bevezetés:

Szakdolgozatomat egy porkohászati termék tulajdonságainak vizsgálatáról írtam. A porkohászati termékeken belül részletesebben megvizsgáltam a réz-grafit önindító kefét. A szakdolgozatom a következőképpen épül fel.

1. A porkohászat általános technológia ismertetése után, csoportosítom az általános porkohászati termékeket, és elhelyezem bennük a réz-grafit keféket.

2. Részletesen leírom a réz-grafit gyártási technológiáját.

3. A továbbiakban részletesen ismertetem a réz-grafit porkohászati kefék működési elvét. Itt részletesen leírom a kefével közvetlen kapcsolatban lévő egységeket, majd ezeket külön részletezem is. Itt teszek említést néhány kefe és kommutátor hibára, majd ezek okaira is fényt derítek.

4. Meghatározom egyszerű számítással – mivel a porozitás elhanyagolhattam – a réz-grafit mintasorozat elméleti sűrűségét, majd táblázatba foglalom.

5.
A grafikon segítségével meghatározom a mintasorozat réz-grafit arányát, majd ezeket az adatokat táblázatba foglalom.
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