Próbatest zömítése

Próbatest anyaga: CuZn37 (sárgaréz ötvözet) 

Próbatest kiindulási adatai:
l= 20mm = h0





d= 10mm

Próbatest zömítés utáni adatai:
l= 11,7mm






d(12,6mm

Lépték:

LF( 9,8 kN/cm




Lh( 0,96 mm/cm

	i (cm)
	(h (mm)
	F (kN)
	( (mm)
	kf (N/mm2)

	1
	0,96
	27,44
	0,048
	0,332

	2
	1,92
	36,26
	0,1007
	0,416

	3
	2,88
	46,06
	0,155
	0,501

	4
	3,84
	55,86
	0,212
	0,574

	5
	4,8
	65,66
	0,273
	0,635

	6
	5,76
	75,46
	0,339
	0,684

	7
	6,72
	85,26
	0,409
	0,721

	8
	7,68
	94,08
	0,484
	0,737

	9
	8,64
	n.a.
	n.a.
	n.a.


Képletek:


F= (h (tartozó magasság) ( 9,8 kN/cm


(= ln ( h0/h0-(h


A0= d2(/4




kf( F/A0 ( h0-(h/h0
